Diagrama de Abbe

Número de Abbe: es un parámetro relacionado con la dispersión cromática del material 

                                                                    
nD, nF   y  nC  son los índices de refracción para las líneas D, F y C en la nomenclatura de Fraunhofer.

[image: image1.png]587.6 nm)

Refractive index n,; (A

—r 11

FK fluorite crown
1.9] ] K prossnatecoun

| | PSK  dense phosphate crown
BK  borosilicate crown

BaK  barium crown

[ | sk densecrown

selh

K crown
LaK  lanthanum crown
1.8 SSK  very dense crown

|| BaLF  barium lignt fint
KF_ crownfint

LaSF  lanthanum dense fint

LaF  fanthanum fint

Bk barum fnt
BaSF barim dansefnt
LLF  very lght it
170 % gt

Foofint
SF dense fint
ZK_ zinc crown

| | KeSF  special short fint

22— |SSK| BaF |e,.,

= o
1.6 =Y
PSK ; w A F
. tadl LF

“pkl U s | LLF

1.5 o KE
Ssin
FK

90 80 70

60 50
Abbe number V'

40

30

20




